Zusammenfassung Urformen

Definition: Beim Urformen wird ein formloser (flissig, pulvrig) Stoff zu einem festen Korper.
Ein neuer Zusammenhalt der Stoffteilchen wird geschaffen.
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Material- und Preisliste Urformen

Material

Einzelpreis

Menge

Endpreis

Giel3pulver

0,20 € je 100g

Modelliermasse

0,50 € je 100 g weil3
1,10 € je 100 g Granit

Draht 0,10 €
Klemme 0,20 €
Salzteig 0,30 €
Zubehor:
- Glitzersteine 0,02 €/Stk.
- Perlen klein 0,01 €/Stk.
- Perlen groR3 0,02 €/Stk
- Lack 0,05 €/Stk
- Glitzergel 0,05 €/Stk
- Federn 0,05 €/Stk

Unterschrift des Schilers

Unterschrift der Eltern




